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Å Nuevos materiales (sílices mesoestructuradas 
híbridas) han demostrado tener interesantes 
aplicaciones en diversos campos gracias a sus poros 
ordenados, de tamaño y forma bien definida, y a su 
elevado grado de funcionalización.  

Å Estas características hacen que sean materiales útiles para el 
desarrollo de nuevos métodos analíticos, sensibles, selectivos, 
rápidos, baratos y con un menor impacto ambiental, para el análisis 
de contaminantes en las aguas.  

Introducción 

http://www.analisyc.es/index.html


Síntesis de materiales híbridos mesoestructurados para la adsorción de Hg(II) 
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Caracterización de materiales 
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Análisis Elemental 

Muestra % N %S molLigando/g 

MTZ-SBA-15 2,02 8,65 1,44 

MPY-SBA-15 4,67 5,59 1,75 
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Caracterización de materiales 
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Caracterización de materiales 

SEM SBA-15 MTZ-SBA-15 

MPY-SBA-15 
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Caracterización de materiales 

TEM 

Hg-MPY-SBA-15 SBA-15 MPY-SBA-15 
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Adsorción de metales pesados 
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Cuantificación por ICP-AES 
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Síntesis de materiales híbridos mesoestructurados para la adsorción de 

hormonas esteroideas 

Vía Co-condensación 

Monofuncionalizadas 

Bifuncionalizadas 
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